UDA 9 | Le molle

2 Tabella 9.1: Caratteristiche meccaniche degli acciai per molle

o | 48Si7 1300-1550 1110
S| 55si7 1350-1600 1160
= | 60Si7 1380-1630 1180
So | 60SiCr8 1450-1700 1250
5o | 52SiCrNis 1400-1650 1220
82| 45SiCrMo6 1370-1620 1180
<& | 5503 1380-1630 1180
Z| s0Crv4 1330-1580 1140
51 CrMoV 4 1380-1630 1180
Y
s Q| C45 1200 1050
&7 | C60 1250 1050
c®| C70 1300 1050
cQ| c7s 1350 1050
S=| C9 1350 1100
<2 | c100 1350 1100
)




