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Tabella 2.6: Emissività ε

Materiale Emissività ε

Corpo nero 1

Acciaio inossidabile 0,39

Alluminio molto lucidato 0,04 ÷ 0,06

Argento 0,01 ÷ 0,03

Ferro arrugginito 0,61

Ottone molto lucidato 0,03

Rame lucidato 0,02

Vetro 0,93

Acqua 0,95
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